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  تأثير كل من الرطوبة ودرجة حرارة الرص 

  1والتدرج الحبي على ديمومة الخلطات البيتومينية

  
             3الدكتور المهندس محمد راتب سطاس               2 المهندس عماد الشلعوط

  4الدكتور المهندس أسامة ميرو

  الملخص

تأثير زمن النقـع بالمـاء      راسة سلوك الخلطات البيتومينية و    الهدف من هذه الدراسة هو د     

 كثير من المتغيرات التي تمكننا من تحسين أداء الخلطات          إلىلعينات مارشال بهدف التعرف     

 لاستخدامها في   ؛بيتومينية ذات ديمومة عالية   وإطالة عمرها والتوصل إلى خلطة      البيتومينية  

لجويـة  سنوات أطول ولتتناسب والحمـولات المحوريـة والظـروف ا          تدومراء  طبقة الاهت 

  . المتنوعة بشكل عام

المواد المستخدمة في هذه الدراسة هي بحص كلسي دوليميتي والمحـضرة مـن كـسارات               

 ـ.  مـن مـصفاة بانيـاس      وأُحضِر 60/70منطقة حفير والإسفلت الإسمنتي ذو غرز        رِيتِأُج 

آكـل  الاختبارات المتعلقة بتحديد الخواص الفيزيائية للإسفلت وفحوصات الوزن النوعي والت         

  . والأصالة للبحص المستخدم

تم إيجاد نسبة البيتومين الأصولية للخليط لكل تدرج حيث استخدم في هذه الدراسـة ثلاثـة                

  .ASTM-D3515تدرجات ضمن مغلف التدرجات وحسب 

  
 . من هذا العدد)32- 7( في اللغة الإنكليزية في الصفحات مفصلاًيرد البحث  1
أعد هذا البحث في سياق رسالة الدكتوراه للطالب المهندس عماد الشلعوط بإشراف الأستاذ الدكتور  2

 .كتور أسامة ميرومحمد راتب سطاس ومشاركة الأستاذ الد
 . جامعة دمشق-كلية الهندسة المدنية  -مشرف 3
 . جامعة دمشق-كلية الهندسة المدنية  -مشرف مشارك 4
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 العينات على ثلاث درجـات حـرارة        ورصتِللتدرجات الثلاثة    عينات مارشال جديدة     جهزتْ

فترات م  60οهذه العينات في حمام مائي بدرجة حرارة        ضعت  و. مο)155،  135،  115(مختلفة  

.  فحص الثبات والانسياب باستخدام جهاز مارشالوأُجرِي اً، يوم)28،  14،  8،  4،  2،  1(زمنية  

 ،لحجمـي للخلـيط   ا كل من الـوزن      فيتم التوصل إلى أن لدرجة حرارة الرص الأثر الكبير          

والهوائيـة  ) للمواد الحـصوية  ( ثبات مارشال والقساوة والفراغات المعدنية        قيم فيوكذلك  

  . والانسياب

 ـ       جرىتم إيجاد معاملات الديمومة الأول والثاني و        ة تمثيل هذه المعاملات ضمن أشـكال ثلاث

 الاستنتاج بأن اعتبار قيم     أمكنأظهرت بوضوح عدة متغيرات ومعايير للخلطات البيتومينية و       

مؤشراً وحيداً على جودة الخلطات البيتومينية وديمومتها ليس كافيـاً وإنمـا            ثبات مارشال   

يجب أن يؤخذ بالحسبان دراسة الديمومة لهذه الخلطات البيتومينية بتأثير زمن النقع بالماء             

وقـد أظهـرت    . فترات طويلة تفوق ما حددته المواصفات التي تقتصر على يوم واحد للنقع           

  . غير كافٍ للحكم الشامل على هذه الخلطاتاً واحداًيومالماء  زمن النقع بأنالنتائج 

 


